Стандартная форма № 02-СТО-ПП03-02/10
ООО «ЕвроХим – БМУ»
Кому: СКЦ              
Результаты анализа
Наименование пробы: отработанный ванадиевый катализатор типа ХLP - 110
Дата и место отбора: 29.03.2022, ЦКОиСХ
	№

п.п
	Наименование показателей
	Ед.

изм.
	Нормы по

ТУ 113-08-641-90 (с изм. 1-5)
	Проба 1 (первый слой КА)
	Примечание

	
	
	
	1 сорт
	2 сорт
	
	

	1
	Массовая доля пятиокиси ванадия (V2O5) в пересчете на сухое вещество
	%
	не менее 5,0
	не менее 3,0
	5,7
	


	Зам. начальника ЦОТК – Руководителя ИЦ
(Наименование должности)
	        п.п.       

   (подпись)
	                И.А. Крапивин 


                        (И.О. Фамилия)


	Ведущий химик ЦОТК-ИЦ
(Наименование должности)
	        п.п.       
   (подпись)
	               М.С. Чумак


                        (И.О. Фамилия)


